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1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta darbības mērķi 

 
 
 

Institūta darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un 
tehnoloģiju attīstības politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas 
zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu koksnes 
ķīmijas un polimēru ķīmijas nozares ilgtspējīgu attīstību un 
konkurētspēju, kā arī veikt ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un 
pilnveidošanu saistītas darbības atbilstoši institūta zinātniskās darbības 
virzieniem  
 
 

(Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums, 2.p.,  
pieņemts 2007. gada 30. janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā). 
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2. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta  

galvenās funkcijas un uzdevumi 

Institūtam ir šādas funkcijas: 

• veikt fundamentālos pētījumus koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, 
polimēru ķīmijas un tehnoloģijas nozarēs; 

• veikt lietišķos pētījumus, lai nodrošinātu no koksnes, citas biomasas, to 
komponentiem un citiem atjaunojamo izejvielu resursiem iegūstamo produktu un to 
iegūšanas tehnoloģiju izstrādi; 

• atbilstoši kompetencei veikt zinātnisko ekspertīzi koksnes un citas biomasas 
racionālas izmantošanas politikas īstenošanai un Latvijas interešu un pozīcijas 
pārstāvēšanai Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās un procesos; 

• atbilstoši kompetencei sniegt pakalpojumus pētniecības jomā; 
• piedalīties un vadīt valsts un starptautiskos pētījumu projektus un pētniecības 

programmas; 
• sadarbībā ar augstskolām veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību 

koksnes zinātnes, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas, polimēru ķīmijas un tehnoloģijas 
nozarēs 

 
(Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums, 3.p.,  
pieņemts 2007. gada 30. janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā). 
 

Lai īstenotu minētās funkcijas, institūts:  

• izstrādā darbības un attīstības stratēģiju un plānus, nosakot sasniedzamos rezultātus 
un tiem nepieciešamos resursus; 

• veicina zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu; 
• piedalās projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus, slēdz līgumus par 

zinātnisko un izglītības programmu un projektu izpildi; 
• izstrādā un īsteno mācību un izglītojošas programmas un pasākumus; iesaista 

studentus un doktorantus institūta zinātniskajā darbībā;  
• organizē zinātniskas konferences un seminārus; 
• izdod informatīvos materiālus, veic redaktordarbību un izdevējdarbību; 
• veido institūta specializētās zinātniskās struktūrvienības - laboratorijas un grupas. To 

izveide, reorganizācija un darbības izbeigšana notiek atbilstoši galvenajiem 
pētniecības virzieniem un iegūtajam finansējumam; 

• atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, 
privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām; 

• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā nosaka un iekasē maksu par 
institūta sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem; 

• saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finanšu palīdzību; 
• izveido, reorganizē un likvidē iestādes un kapitālsabiedrības, ņem dalību biedrībās un 

nodibinājumos un kapitālsabiedrībās; 
• veic saimniecisko darbību atbilstoši institūta zinātniskās darbības virzieniem; 
• veic citus uzdevumus minēto funkciju īstenošanai 

 
(Atvasinātas publiskās personas "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums, 2.p.,  
pieņemts 2007. gada 30. janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā). 
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3. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta  

juridiskais statuss un struktūra 

“Valsts zinātniskie institūti ... "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” ...  
ir valsts zinātniskie institūti — atvasinātas publiskas personas.” 

(Zinātniskās darbības likuma (14.04.2005) 21.
2
 (6) pants  

(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem,  
kas izdarīti ar 14.03.2013. likumu, kas stājas spēkā 10.04.2013.)). 

„... Valsts zinātniskais institūts atrodas izglītības un zinātnes ministra ... pārraudzībā”. 

(Zinātniskās darbības likuma (14.04.2005) 21. (3) pants  
(21.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem,  
kas izdarīti ar 14.03.2013. likumu, kas stājas spēkā 10.04.2013.)). 

 

Institūta nolikums (pieņemts 2007. gada 30. janvārī, grozījumi veikti 2009. gada 31. martā) 

pieejams tīmekļa vietnē: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=16 . 

 

LPSR Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūts izveidots 1963.gada jūnijā (LKP CK un LPSR 
Ministru Padomes 1963.gada 25.jūnija lēmums Nr.384) un ir tiešs 1946.gada februārī 
nodibinātā (LPSR Tautas komisāru padomes 1946.gada 7.februāra lēmums Nr.94) LPSR 
Zinātņu akadēmijas mežsaimniecības problēmu institūta (MPI), kurš no 1959.gada janvāra 
reorganizēts (ZA Prezidija 1958.gada 11.septembra sēdes lēmums Nr.16/412-1) par ZA 
Mežsaimniecības problēmu un koksnes ķīmijas institūtu, darba turpinātājs.  

1992.gada 15.decembrī nodibināta un 1993.gada 25. janvārī Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
valsts zinātniska iestāde Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts (bezpeļņas organizācija). 
Saskaņā ar Ministru Padomes 1993.gada 20.jūlija lēmumu Nr.398 „Par zinātnisko iestāžu 
nodošanu Izglītības ministrijas pārziņā” Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts tika no 
Zinātņu Akadēmijas pārziņas nodots Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā. Saskaņa ar 
2006. gada 22. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.197 “Par bezpeļņas organizācijas valsts 
zinātniskās iestādes ”Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts” reorganizāciju un valsts 
aģentūras “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” izveidi” no 2006. gada 1.maija tika 
uzsākta reorganizācija, kas tika pabeigta 2006.gada 30.jūnijā, bet 2006.gada 30.maijā 
saņemta zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecība Nr. 511049.  

2006.gada 31. decembrī ar izmaiņām Zinātniskās darbības likumā valsts aģentūra tika 
pārveidota par institūtu - atvasinātu publisku personu (28.12.2006 Ministru kabineta 
noteikumi Nr.1076 „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”, 16. punkts, ar kuru tiek 
papildināti Zinātniskās darbības likuma pārejas noteikumi ar 8. punktu; izmaiņas tiek 
apstiprinātas 21.06.2007 pieņemtajos „Grozījumi Zinātniskās darbības likumā”, 7. punkts, ar 
kuru papildina likumu ar 21.2 pantu). 

 

Darbinieku skaits 2013.gadā (pilna laika ekvivalents – PLE): 

Vidējais zinātnē nodarbināto darbinieku skaits:  74,9 PLE,  
vidējais zinātniskā personāla skaits:  48,9 PLE. 

 

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=16
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Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadības struktūra 

 

* - Zinātniskās padomes priekšsēdētājs ir arī Direktora vietnieks zinātniskajos jautājumos, 

** - Zinātniskais sekretārs ir arī Zinātniskās padomes sekretārs. 

Informācija par institūtā nodarbinātajiem darbiniekiem skatīt pārskata 4.7. sadaļā. 
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4. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātniskās darbības rezultāti 

4.1. Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti 

Informāciju par zinātnisko projektu finansējumu un tā izlietojumu skatīt pārskata 5. sadaļā. 

4.1.1. Valsts pētījumu programma Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, 
meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas 
(NatRes)”  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts veic programmas  

Projekta Nr. 2 „Jauni produkti un inovatīvas meža apsaimniekošanas, meža koksnes 

un nekoksnes produktu ražošanas tehnoloģijas, racionāli izmantojot meža resursus 

un būtiski palielinot produkcijas pievienoto vērtību (MEŽS)” 

apakšprojekta 2.4. „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto vērtību no koksnes 

ar biorafinērijas tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgizturības īpašībām”  

izpildi. 

4.1.1.1. Informācija par projektu kopumā. 

Programmas vadītājs:  LZA īst.loc., vad. pētnieks Dr.chem. Bruno Andersons 

(bruno.andersons@edi.lv) 

Programmas izpildes laiks:  48 mēneši (2010-2013) 

(04.02. 2014 apstiprināts programmas pagarinājums  

par 4 mēnešiem 02.01.2014-30.04.2014 

(http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/2014/vpp-2010-

2013/VPP_VK_e-prot_Nr_5_izr.pdf))  

Programmas mērķis:  

Pētīt un izstrādāt jaunus produktus un to ražošanas tehnoloģijas, izmantojot Latvijas 

zemes dzīļu resursus, meža nozares resursus, vietējo augu un dzīvnieku izejvielas, un 

izstrādāt priekšlikumus transporta ilgtermiņa attīstībai.  

Programma apvieno vadošās pētniecības un izglītības institūcijas Latvijas zemes dzīļu, 

meža, pārtikas un transporta izpētes jomās.  

Programmas izpildītāji:  

Latvijas Universitāte (LU) http://www.lu.lv/  

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) http://www.rtu.lv/  

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) http://www.llu.lv/  

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” (LVMZI Silava) http://www.silava.lv/  

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI) http://www.kki.lv/  

Latvijas Valsts augļkopības institūts (LVAI) http://www.lvai.lv/   

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/2014/vpp-2010-2013/VPP_VK_e-prot_Nr_5_izr.pdf)
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Zinatne/2014/vpp-2010-2013/VPP_VK_e-prot_Nr_5_izr.pdf)
http://www.lu.lv/
http://www.rtu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.silava.lv/
http://www.kki.lv/
http://www.lvai.lv/
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Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas 
zinātniskais institūts „Sigra” http://www.sigra.lv/  

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts (VPLSI) http://www.priekuliselekcija.lv/  

Transporta un sakaru institūts http://www.tsi.lv/  

Programmas Interneta vietne: 

http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=113  

Par Valsts pētījumu programmas NatRes izpildi kopumā 2013. gadā skatīt:  

Valsts Pētījumu programmas noslēguma konference, 2013.gada 26.novembris, Latvijas Valsts 
koksnes ķīmijas institūts (Dzērbenes iela 27, Rīga) http://kki.lv/index.php?id=172  

VIETĒJO RESURSU (ZEMES DZĪĻU, MEŽA, PĀRTIKAS UN TRANSPORTA) ILGTSPĒJĪGA 
IZMANTOŠANA - JAUNI PRODUKTI UN TEHNOLOĢIJAS (NatRes). Valsts pētījumu programma, 
2010 – 2013. Rakstu krājums. Sast. Dr.chem. Bruno Andersons, Dr.geol. Valdis Segliņš, Dr.silv. 
Dagnis Dubrovskis, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, Dr.sc.ing. Ainārs Paeglītis. - Rīga, Latvijas Valsts 
koksnes ķīmijas institūts, 2013, 282 lpp. (ISBN 978-9934-14-010-5) 
http://www.kki.lv/index.php?id=175  

Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas 4.posma izpildes gaitu. - Rīga, 2013, 
106 lpp. http://kki.lv/dokumenti/Zinatniskais_parskats_NatRes_2013.pdf  

4.1.1.2. Projekta Nr. 2 apakšprojekts 2.4. „Maztonnāžas produkti ar augstu pievienoto 

vērtību no koksnes ar biorafinērijas tehnoloģijām, materiāli ar uzlabotām ilgizturības 

īpašībām” 4. posma uzdevumi un rezultāti 2013. gadā. 

Zinātniskais pārskats par valsts pētījumu programmas 4.posma izpildes gaitu. - Rīga, 2013, 1., 16., 

20.- 23. lpp. (http://kki.lv/dokumenti/Zinatniskais_parskats_NatRes_2013.pdf): 

 

4. posms tika realizēts 01.01.2013 - 31.12.2013. 

4.1. temats. Tehnoloģisko risinājumu pamatojums bezatlikumu koksnes konversijai 
individuālos ogļhidrātos, to atvasinājumos un sorbentos (atbildīgais izpildītājs LVKĶI 
vad.pētn. Dr.habil. chem. G.Dobele). 

Uzdevumi:  

1) Patenta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamie eksperimentālie pētījumi. 

2) Granulometriskā sastāva ietekme uz aktivēto ogļu īpašībām. Metodes izstrāde 
neorganisko komponentu ekstrakcijai pēc aktivētās ogles sintēzes.  
3) HC izdalīšanas no ūdens šķīdumiem pilnveidošana, to antioksidatīvo īpašību 
novērtējums dispersiju un plēvju formā. Baktericīdo īpašību novērtējums HC 
dispersijām un plēvēm ar ārstniecisko augu ekstraktiem.  Higiēniski profilaktisko ādas 
aizsarglīdzekļu receptūru sastādīšana. 

Rezultāti: 

Pārskata periodā izpētītas katalizatora (sērskābes) koncentrācijas, katalizatora 
daudzuma, temperatūras un hidrolīzes procesa ilguma ietekme uz ksilozes veidošānos 
no bērza koksnes, kas bija nepieciešams patenta pieteikuma sagatavošanai. 
Maksimālais ksilozes iznākums 17,91% no absolūti sausas koksnes (a.s.k.) vai 84,5% no 
teorētiski iespējamā, kas ir sasniegts pie sekojošiem hidrolīzes procesa parametriem: 
sērskābes koncentrācija 10%, katalizatora daudzuma 3,0% no a.s.k., temperatūra 

http://www.sigra.lv/
http://www.priekuliselekcija.lv/
http://www.tsi.lv/
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=113
http://kki.lv/index.php?id=172
http://www.kki.lv/index.php?id=175
http://kki.lv/dokumenti/Zinatniskais_parskats_NatRes_2013.pdf
http://kki.lv/dokumenti/Zinatniskais_parskats_NatRes_2013.pdf
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147°C un procesa ilgums 10 min. Ksilozes ekstrakcija no apstrādāta materiāla veikta 
pie 120°C un procesa ilguma 60 min. Ksilozes iegūšana, apstrādājot materiālu tvaika 
fāzē, līdz šim nebija pētīta un mūsu iegūtiem rezultātiem ir gan teorētiska, gan 
prakstiska nozīme. Izmantojot šo jauno paņēmienu, izdevās 5 reizes samazināt 
nepieciešamo ūdens daudzumu. Visi augstāk minētie rezultāti iegūti uz oriģinālas 
pilotiekārtas, kura dod iespēju modelēt rūpniecisko ražošanas procesu. Tāpēc ir 
nepieciešams izpētīt arī bērza koksnes atlikuma pēc ksilozes iegūšanas ķīmiskā sastāva 
izmaiņas pie optimāliem procesa parametriem ar mērķi piedāvāt kompleksu 
lapukoksnes pārstrādi, iegūstot ksilozi un bioetanolu. 

Parādīts, ka hemicelulozes (HC) no sārmainā šķīduma izgulsnējot tieši etanolā bez 
iepriekšējas neitralizēšanas, iespējams iegūt HC nogulsnes, kuras var atdalīt filtrējot 
bez centrifugēšanas. Turklāt tādā veidā iespējams 4-5 reizes samazināt neitralizēšanai 
nepieciešamo etiķskābes daudzumu. Parādīts, ka ir zināma atšķirība HC īpašībās 
atkarībā no tā, vai tās iegūtas uronskābes sāļu vai skābes formā. HC konstatētas 
zināmas antioksidatīvās (AO) īpašības kā arī UV staru aiztures spējas HC plēvēm, kam 
var būt pozitīva nozīme, izmantojot HC higiēnas līdzēkļu sastāvā. Augstākā 
antoksidatīvā aktivitāte konstatēta baltalkšņa HC. AO pazeminājās pēc HC papildus 
delignifikācijas. Izveidotas vairākas propolisu saturošas roku aizsargkrēma receptūras, 
kurās kā iebiezinātāji un emulgatori izmantotas baltalkšņa HC. Praktiskā nozīmība: 
ieviesti pilnveidojumi HC izdalīšanai no koksnes; izstrādātas vairākas receptūras HC 
saturošiem roku aizsargkrēmiem. Turpmākais darbu virziens: hemiceluložu 
kompozīciju ar propolisu, augu ekstraktiem, mikrokristalisko celulozi un 
polikarbonskābēm fizikāli ķīmiskās īpašības, stabilitāte uzglabājot, noturību pret 
mikroorganismiem.  

Termokatalītiskās sintēzes produktu uz lignoceluložu un koksnes bāzes jeb 
nanoporainās aktīvās ogles īpašības lielā mērā ir atkarīgas no granulometriskā sastāva. 
Izmantojot lodīšu un planetārās dzirnavas, atkarībā no malšanas režīma, iegūtas ogļu 
dispersās daļiņas ar dažādu izmēru. Vismazākās daļiņas ar izmēru līdz 10 mkm (80%) 
iegūtas, secīgi smalcinot paraugu lodīšu un planetārājās dzirnavās. No šīs frakcijas 
iegūtās aktivētās ogles parādīja vislielākos porainās struktūras rādītājus.Nanoporainās 
aktivētās ogles iegūšanas tehnoloģijā vislēnākā stadija ir neorganisko komponentu 
izskalošana un filtrācija pēc termokatalītiskās sintēzes. Atstrādāta ogļu skalošanas 
metodika un izstrādāta oriģinālā filtrācijas iekārta. Demineralizācijai izvēlēta sālsskābe, 
noteikta tās nepieciešamā koncentrācija, temperatūra un noteikts dejonizētā ūdens 
tilpums. Sagatavota reprezentatīva aktivētās ogles partija (10 kg) CO2 sorbcijas 
pārbaudēm un ogles izmantošanai superkondensatoros. Kondensatorā elektriskā 
dubultā slāņa maksimālā īpatnējā kapacitāte bija 360 F/g. Izstrādāti koksnes un 
lignoceluložu termoķīmiskās tehnoloģijas pamati nanoporaino ogļu iegūšanai 
aktuālām jaunākās paaudzes tehnoloģijām: selektīvai CO2 sorbcijai un izmantošanai 
superkondensatoros ar neorganisko elektrolītu (H2SO4). Izstrādāts kondensatora darba 
modelis. Mainot termokatalītiskās sintēzes parametrus ogles poru struktūras 
modificēsanai, perspektīvā būtu lietderīgi pārbaudīt superkondensatora darbu ar 
organisko elektrolītu, kuram ir lielākais molekulas izmērs. 

4.2. temats. Funkcionāli produkti un ķīmikālijas ar augstu pievienoto vērtību no 
koksnes atlikumiem un koku mizām (atbildīgie izpildītāji LVKĶI vad.pētnieki 
Dr.habil.chem. G.Teliševa, Dr.habil.sc.ing. A.Treimanis). 

Uzdevumi:  

1) Mizas lipofīlu ekstraktvielu antioksidanta un bioloģisko aktivitātes raksturojums. 
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana oregonīnam kā laboratorijas references 
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standartam iekļaušanai analītisko reaģentu katalogos. Lignīnu un proantocianidīnu 
bioķīmijas īpašību izpētes turpinājums sadarbībā ar RSU. Videi draudzīgu adhezīvu 
sastāvu optimizēšana. 
2) Modificētu nano/mikro daļiņu iegūšana no lieltonāžas kokrūpniecības atlikumiem 
(koksnes putekļi, mizas, sašķiedroti gabalatlikumi) unto izmanotošana tās papīra un 
kartona izturības paaugstināšanai. Mizas nano/mikro daļiņas saturoša papīra 
antimikrobiālo īpašību izpēte . 

Rezultāti: 

Pētītas dažādu baltalkšņa un melnalkšņa mizas ekstraktvielu antioksidatīvās (AO) 
īpašības. Oregonīna un hidroksioregonīna antioksidantā aktivitāte ORAC testā bija 
lielāka nekā medicīnā un veselības aprūpē labi zināmajam bioloģiski aktīvajam 
kurkumīnam. Ir atrasti optimālie oregonīna attīrīšanas apstākļi, augsta tirības pakāpe 
(≥95%) ļauj to piedāvāt ķīmisko reaktīvu ražošanas kompānijām kā laboratorijas 
references standartu. Dabisko lineāro diarilheptanoīdu struktūras un AO aktivitātes 
sakarības raksturošanai izmantotas molekulārās modelēšanas metodes (sadarbībā ar 
Limožas universitāti). Atrastās likumsakarības dos iespēju dabas metabolītu sintētiskai 
transformācijai, kas ir perspektīvs virziens polifenolu izmantošanai medicīnā. 
Ievērojamu AO aktivitāti uzrādīja Kraft lignīnu oligomēru frakcija un alkšņa mizas 
diarilheptanoīdu ekstrakti, aizsargājot augu eļļu pret oksidēšanos. Iegūto polifenolu, 
t.sk. lignīnu un tanīnu, bioloģisko un ķīmisko aktivitāšu testēšana, parādīja to 
daudzpusīgo efektu, kas ir svarīgs metabolisko un vecuma izraisītās nesabalansētības, 
kardiomiopātijas, palielinātās fagocītās aktivitātes ārstēšanā un profilaksē (sadarbība 
ar RSU un Gēteborgas Universitāti, Zviedrija). Uz lapkoku kondensēto tanīnu (KT), kā 
arī KT un polietilēnimīna (PEI) pamata iegūti polimēru gēli, kas var aizvietot fenola 
komponentus fenola-formaldehīda (FF) sveķos. Iegūtās saistvielas tika izmantotas 
laboratorijas saplākšņu ražošanai sadarbībā ar LLU un atbilstoši industriālai praksei 
ChimarHellas S.A., Grieķija. Saplākšņi ir piemēroti izmantošanai mitrajos apstākļos un 
interjeros, jo formaldehīda emisija ir divreiz zemāka salīdzinājumā ar standarta FF 
sveķiem. Ievadot saistvielu sastāvā baltalkšņa mizas mikrodaļiņas, tiek uzlabota 
līmējuma stiprība un fizikāli mehāniskās īpašības. Sagatavota un raksturota mizas 
polifenolu eksperimentālo paraugu sērija partneru tālākiem pētījumiem. LVKĶI un SIA 
“FIDE” sadarbībā izveidotos divus jaunos tirgus produktus (uztura bagātinātājs un 
kosmētiskais krēms) ar kokaugu mizas bioloģiski aktīviem savienojumiem turpina ražot 
Latvijā. Atrasts, ka visvērtīgākie koka mizas biorafinērijas produkti ir hidrofīlie ekstrakti 
un to komponenti, kuru iznākums ir ap 20% no izejvielas masas. To vērtība vairākkārt 
pārsniedz mizas izmaksas (izdalītie tanīni – vairākkārt, diarilheptanoīdus saturošie 
ekstrakti – vēl vairākas kārtas). Izstrādāti un eksperimentāli pārbaudīti vairāki 
ekstraģēto mizu izmantošanas veidi (enerģētika, mizas nano- un mikrodaļiņas kā 
pildviela papīra pastiprināšanai, bioloģiski aktīvie savienojumi), kas ir ekonomiski 
efektīvi. 

Turpmākie pētījumi būs vērsti uz lapkoku mizu ekstrakcijas metožu tālāko 
pilnveidošanu, uzlabojot procesa ekoloģiskos un ekonomiskos aspektus, kā arī uz 
polifenolu kā antioksidantu/stabilizatoru uzvedības novērtēšanu dažādos 
produktos/materiālos. Eksperimentos in vitro tiks raksturoti lipofilu ekstraktvielu 
fizioloģiskie efekti. Izmantojot ekstraģētos mizas atlikumus, plānots eksperimentāli 
pārbaudīt iespēju sintezēt bio-poliēterus tālākai izmantošanai PU ražošanā, modificēt 
lignocelulozi ar Si-saturošiem savienojumiem augu augšanas regulātoru iegūšanai. 

Pārskata periodā no kokrūpniecības atlikumiem iegūtas nano/mikro daļiņas. 
Izmantojot oriģinālo termokatalītisko paņēmienu, biorafinērijas ķēdītē iegūtas 
neekstraģēto un ekstraģēto alkšņa un priedes koku mizas nanodaļiņas, kuru 
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pievienošana papīram uzlabo tā izturības un barjerīpašības. Parādīts, ka mizu 
nanodaļiņas pastiprina papīru veidojošo šķiedru saistību, aizpildot submikroporas. 
Pētījuma praktiskā nozīme: relatīvi dārgās importētās celulozes šķiedras 15-20% 
apjomā var aizvietot ar mizas nanodaļiņām. LU veiktie eksperimenti ar baktērijām 
Bacillus subtilis un Staphylococcus aureus neapstiprināja mizas daļiņu antimikrobiālās 
īpašības. 

Turpmāk plānots veikt intensīvāku mizas daļiņu modifikāciju ar stipru oksidētāju 
(TEMPO) palīdzību nanodaļiņu stabilitātes nodrošināšanai, kā arī paplašināt pētījumus 
papīra pārklājumu jomā, uzlabojot materiāla barjerīpašības. 

4.3. temats. Koksnes un koku atlieku biorafinērijas produktus saturoši 
kompozītmateriāli (atbildīgie izpildītāji LVKĶI vad.pētnieki Dr.habil. chem. G.Šuļga, 
Dr.habil.chem. J.Grāvītis).  

Uzdevumi:  

1) Kompozītmaterialu paraugu iegūšana uz reciklētā polipropilēna bāzes ar ekstrūzijas 
un spiediena liešanas paņēmieniem laboratorijas apstākļos, izmantojot izstrādāto 
funkcionalizēto apses pildvielu, atkrituma biomasu un izstrādāto lignīna starpfāzu 
regulatoru.  
2) Tvaika sprādziena procesā iegūto pašsaistošos šķiedru plātņu ražošanas 
perspektīvas izvērtējums saistībā ar LR EM vadlīnijām „Prognozes par vietējo koksnes 
resursu nodrošinājumu pašsaistošos šķiedru plātņu ražošanai tuvākajās desmitgadēs 
un to ilgtspējīgas attīstības nosacījumi”. 

Rezultāti: 

2013.gadā veikti pētījumi par kompozītparaugu izgatavošanu no otrreizējā 
polipropilēna ar modificētām frakcionētām apses koksnes daļiņām kā pildvielu ar 
mazām un vidējām pildījuma pakāpēm (no 10% līdz 30%) izstrādātā starpfāzu 
regulatora klātbūtnē. Šīm mērķim tika noteikti optimālie tehnoloģiskie parametri 
paraugu izgatavošanai ar ekstrūziju un liešanu zem spiediena. Mērot slapināšanas 
leņķi, noteikta iegūto kompozītparaugu virsmas hidrofīli-hidrofobā kvalitāte. Iegūto 
kompozītparaugu mehānisko īpašību raksturoja ar standarta testēšanas metodes 
sagrāvei stiepē un liecē. Sagatavotajiem kompozītparaugiem uz otrējā polipropilēna 
bāzes ar 30% modificēto hidrolizēto apses koksnes daļiņu saturu starpfazu regulatora 
klātbūtnē tika konstatētas augstākas slapināšanas leņķu vērtības un mehāniskās 
īpašības salīdzinājumā ar paraugiem no reciklēta polipropilēna ar izejas nemodificēto 
koksni. Turpmākā darbā tiks pilnveidots koksnes polimēru kompozītmateriāla sastāvs, 
paaugstinot pildījuma pakāpi no 30% līdz 50%, noskaidrota pildījuma ietekme uz 
kompozītmateriāla hidrofīli-hidrofobajām īpašībām, stiepes un lieces stiprību.  

Izmantojot īslaicigu (minūšu) koksnes apstrādi ar augsttemeratūras tvaiku un sekojošu 
momentālu reaktora dekompresāciju (t.s. tvaika sprādziena (TS) tehnoloģiju) un 
turpmāko TS masas karsto presēšanu, iegūti demonstrējami pašsaistošies (sintētisko 
bezlīmju) vidēja bīvuma (VBP) baltalkšņa (BA) un bērza (B) šķiedru plātņu paraugi. 
Iegūto baltalkšņa augsta blīvuma (ABP) šķiedru plātņu paraugu blīvums, formas 
stabilitāte (ūdens uzbriešana) atbilst ES standartu prasībām. VBP mehāniskās īpašības 
ir zemākas nekā ABS. Būtiska nozīme ir TS materiāla dispersitātei un mitrumam. Ir 
iegūti galvenie dati, lai varētu novērtēt enerģijas patēriņu plātņu presēšanas 
ciklogrammās. Pašsaistošos plātņu materiālu ražošana samazinātu nepieciešamību 
importēt ārzemju naftas produktus, kas palielinātu Latvijas enerģētisko neatkarību. 
Veikta prognoze par iespējamo pašsaistošos plātņu komercelizāciju Latvijā pasaules 
plātņu ražošanas kontekstā. 
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4.4. temats. Izstrādāt metodes un līdzekļus materiālu uguns un ilgizturības īpašību 
uzlabošanai (atbild. izpild. LVKĶI vad.pētnieki Dr.sci.ing. V.Jakušins, Dr.chem. 
I.Andersone).  

Uzdevumi:  

1) Dažādu diizocianātu un katalizatoru ietekme uz poliuretānu pārklājumu veidošanās 
kinētiku un īpašībām. Poliolu modifikācija ar jauniem, no taukskābēm un trioliem 
uzsintezētiem esteriem ar mērķi novērst kristāliskās fāzes un nogulšņu veidošanos. 
2) Pārklājumi hidrotermiski modificētam (HTM) alksnim un osim, novecināšanas testi 
kamerā un āra apstākļos ilgizturības prognozēšanai. Datu apkopojums potenciāliem 
ražotājiem par alkšņa un oša HTM optimāliem parametriem un produktu īpašībām. 

Rezultāti: 

Saistībā ar pārklājumiem koksnes ugunsaizsardzībai veikti sekojoši uzdevumi.  

1. Izpētīta dažādu izocianātu, katalizatoru koncentrācijas, kā arī dažādu mitruma 
ķīmisko absorbentu ietekme uz poliuretānu pārklājumu veidošanos bez šķīdinātājiem. 
Noteikti kvalitatīvu pārklājumu (bez pūslīšiem) iegūšanas apstākļi bez šķīdinātāju 
pielietošanas. 

2. Izpētīti esteru, kas iegūti no taleļļas un trimetilolpropāna, sintēzes apstākļi, kuros 
sintēzes produkti ir šķidrā fāzē, neveido kristāliskas vai cita veida nogulsnes. Izvēlēti 
katalizatori un noteikti augu eļļu pāresterifikācijas ar trimetilolpropānu apstākļi. 

Izpētītas poliuretānu, kas iegūti no jaunajiem polioliem, mehāniskās un termiskās 
īpašības. Noteikts, ka jauno poliuretānu mehāniskās un termiskās īpašības praktiski 
maz atšķiras no poliuretāniem, kas iegūti no taleļļas un trietanolamīna. Jaunie polioli 
labāk savietojas ar fosforu saturošo reaģētspējīgo Levagard 4090 N. Pārklājumi uz 
koka virsmas vizuāli izskatās kvalitatīvāk, bet pēc degamības rādītājiem nav sliktāki par 
analoģiskiem pārklājumiem, kas iegūti no taleļļas un trietanolamīna esteriem. 

Noskaidrotas hidrotermiski modificētas (HTM) baltalkšņa koksnes ekspluatācijas 
īpašības. Lai iegūtu pret bionoārdīšanos ar standarta trupes sēnēm ļoti izturīgu koksni 
atbilstoši CEN/TS 15083-1 (masas zudumi <5%), ieteicama alkšņa termomodifikācija 
režīmā 170oC/1 h. Koksne saglabā bioizturību arī pēc izskalošanas ūdenī. Noskaidrots, 
ka HTM alksnim ir zemāks līdzsvara mitrums, mazāka kapilārā ūdens uzsūkšana, 
salīdzinot ar nemodificētu koksni, par ~60% lielāka izmēru stabilitāte pēc cikliskas 
ūdens iedarbības, tā virsma mazāk saslapinās (par ~60% lielāks ūdens slapināšanas 
leņķis). Šīs īpašības padara HTM baltalksni perspektīvu izmantošanai āra vidē un ļoti 
mitros interjera apstākļos, piemēram, pirtīs, baseinu telpās. Jāņem vērā, ka HTM 
alksnim ir par ~40% zemāka lieces stiprība.  

Lai iegūtu bioizturīgu oša koksni, modificējot vienlīdz labus rezultātus iegūst gan ar 
režīmu 160oC/3 h, gan 170oC/1 h. Pie augstākas temperatūras modificētai koksnei ir 
par ~10% lielāka pretuzbriešanas efektivitāte, bet līdzīgas mitruma un ūdens 
uzsūkšanas īpašības un lieces stiprība. Modificējot pie dotajiem režīmiem, oša 
stiprības īpašības samazinās ievērojami mazāk nekā alksnim – par ~20%, viens no 
iemesliem – augstāks koksnes blīvums.  

Novecošanās testos kamerā un āra stendos noskaidrots, ka modificēta koksne vides 
apstākļos zaudē brūno krāsu, pie tam, atšķirībā no nemodificētas, lielākā nozīme ir 
nevis tikai UV, bet saules starojumam kopumā. Turpmākais uzdevums: speciālu 
pārklājumu izstrāde termokoksnes krāsas saglabāšanai. Pārklājumu veida izvēlei no 
savietojamības aspekta ar ūdens un organisko šķīdinātāju tvaiku sorbcijas metodi 
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analizētas HTM koksnes virsmas īpašības. Noskaidrots, ka modifikācijas rezultātā 
pieaug dispersijas spēku komponents, virsma kļūst hidrofobāka. 

Veikti pētījumi, lai padziļinātu zināšanas par termiski modificētas koksnes bioizturības 
mehānismiem: analizēts koksnes ķīmiskais sastāvs pirms un pēc trupes sēnes 
iedarbības, sēņu enzimātiskā (hidrolītiskā, lignilītiskā) aktivitāte. Noskaidrots, ka sēne 
producē enzīmus, tomēr nespēj degradēt HTM koksnes celulozi un lignīnu. Tālākais 
uzdevums ir pētīt sēņu brīvo radikālu noārdīšanās mehānismu, mijiedarbojoties ar 
termokoksnes stabilajiem brīvajiem radikāliem.  

Projektā iegūtās zināšanas par lapkoku termokoksnes īpašībām ļauj to vērtēt kā 
potenciāli perspektīvu materiālu plašākai izmantošanai būvniecībai āra vidē un 
interjerā, piemēram, apšuvumam, trokšņu sienām, dārza interjera priekšmetiem 
u.tml. 

4.1.2. Latvijas Zinātnes padomes tematiskie pētījumu projekti 

Nr. 564/2012 „Koksnes biomasas frakcionēšana, izmantojot jonu šķidrumus un izdalot 

vērtīgus polifenolu un celulozes produktus” 

Zinātnes nozare - Ķīmija;  
Vad.  Tatjana Dižbite, Dr.habil.chem. 

Trīs pētījuma objektu grupās:  

(a) Latvija augošo lapu koku mizas,  
(b) ar lignīnu bagāti celulozes un kurināmā etanola ražošanas blakusprodukti un  
(c) modeļu lignīna un celulozes paraugi - laboratorijas apstākļos iegūtais melnalkšņa sarma 
lignīns un apses koksnes sulfāta celuloze,  

tika raksturoti dažādos mērogos: morfoloģija, porainība, termiskas īpašības, komponentu sastāvs, 
celulozes un polifenolu struktūra un funkcionalitāte. Iegutie petamo biomasas paraugu 
raksturlielumi ir svarīgi kā frakcionēšanas līniju noteikšanai, tā ari komerciālo jonu šķīdumu un 
jauno selektīvo jonu šķīdumu dizaina izvēlei. Tika paradīts pētāmo biomasas paraugu augstais 
kompozicionālais neviendabīgums pēc lignīna (45-97%), ogļhidrātu (2-55%) un pelnu (0,4-6%) 
satura. Izstrādāti protokoli izvelēto biomasas paraugu ekstrakcijai ar jonu šķidrumiem [BMIM]Cl 
un [BMIM]Me2PO4, adaptējot pazīstamās apstrādes ar jonu šķidrumiem (JŠ) procedūras, 
pielāgojot temperatūru, ekstrakcijas laiku, „antisolventu” lietošanu. Ir parādīts, ka lietojot 
izvelētos „antisolventus”, var selektīvi atdalīt ogļhidrātu frakciju no polifenoliem: līdz 90% 
atkarībā no biomasas parauga. Iegūtas pēc biomasu apstrādes ar JŠ frakciju komponentu sastāvu 
un struktūru izanalizēja izmantojot analītisko pirolīzi (Py-GC/MS), FTIR un UV spektroskopiju. No 
apses koksnes celulozes ar termokatalitisko paņēmienu tika iegūta mikrokristaliska celuloze. Pēc 
tas apstrādes ar [BMIM]Cl, izmantojot ultraskaņas aktīvāciju, tika atgūtas tīras celulozes micro-
nanodaļiņas. 
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4.1.3. Eiropas Sociālā fonda (ESF) un  

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonda (ERAF) projekti 

Projektu skaits- 11 

 

1. Inovatīva tehnoloģija šķiedraugu atlikumu kompleksai pārstrādei produktos ar augstu 
pievienoto vērtību 
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 2013/0044/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/022, 
Aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", 2. kārta 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Sadarbības partneris: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU), (http://www.llu.lv/)  
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing. Jānis Rižikovs, LVKĶI (j.rizikovs@edi.lv)  
Projekts uzsākts: 01.12.2013. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 21 mēneši. 
Projekta Interneta lapa: http://kki.lv/index.php?id=180  

2. Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem  
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062, 
Aktivitāte 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", 2. kārta 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes  
                Polimēru mehānikas institūts” (PMI) (http://pmi.lv/) 
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.  Aleksandrs Arnautovs, PMI (aleksandrs.arnautovs@pmi.lv)  
Kontaktpersonas LVKĶI: Dr. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv), Dr. Oskars Bikovens (bikovens@edi.lv)  
Projekts uzsākts: 02.09.2013. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 24 mēneši. 
Projekta Interneta lapa: http://pmi.lv/html/LvInstituteProject10.html  
Projekta lapa LVKĶI portālā: http://www.kki.lv/index.php?id=178  

 

3. Gaistošus organiskus savienojumus nesaturošu, uzsmidzināmu poliuretāna pārklājumu 
izstrādne no atjaunojamo izejvielu resursiem 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2010/0214/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/054 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"  
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Projekta sadarbības partneri: Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
Projekta vadītājs: Dr.habil.chem. Uldis Stirna, LVKĶI (stirna@edi.lv) 
Projekts uzsākts: 01.11.2010. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši. 
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=123  

4. Inovatīvi koksnes un tās pārstrādes materiāli ar uzlabotām ekspluatācijas īpašībām 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2010/0324/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/057 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Projekta vadītājs: Dr.chem. Bruno Andersons, LVKĶI (bruno.andersons@edi.lv)  
Projekts uzsākts: 17.12.2010. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši. 
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=125  

5. Bezatlikuma tehnoloģija bioetanola un citu vērtīgu produktu ieguvei no lapkoku koksnes  
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2010/0288/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/038 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 

http://www.llu.lv/
mailto:j.rizikovs@edi.lv
http://kki.lv/index.php?id=180
http://pmi.lv/
mailto:aleksandrs.arnautovs@pmi.lv
mailto:cabulis@edi.lv
mailto:bikovens@edi.lv
http://pmi.lv/html/LvInstituteProject10.html
http://www.kki.lv/index.php?id=178
mailto:stirna@edi.lv
http://www.kki.lv/index.php?id=123
mailto:bruno.andersons@edi.lv
http://www.kki.lv/index.php?id=125
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Sadarbības partneri: Latvijas Universitāte (LU) (http://www.lu.lv/),  
                Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) (http://www.rtu.lv/)  
Projekta vadītājs: Dr.habil.chem. Nikolajs Vederņikovs, LVKĶI (ved@edi.lv)  
Projekts uzsākts: 03.01.2011. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši. 
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=121  

6. Inovatīva levoglikozāna ieguves tehnoloģijas pilnveidošana un blakusproduktu izmantošana 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2010/0297/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/024 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Projekta vadītājs: Dr.ing. Aivars Žūriņš, LVKĶI (aivarsz@edi.lv)  
Projekts uzsākts: 03.01.2011. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 48 mēneši. 
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=128   

7. Bioloģiski aktīvu vielu un polimērmateriālu izejvielu iegūšana no bērza mizu pārpalikumiem 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2010/0289/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/058 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Jānis Zandersons, LVKĶI (tpd@edi.lv)  
Projekts uzsākts: 29.01.2011. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 48 mēneši. 
Projekta Interneta vietne: http://www.kki.lv/index.php?id=130 

8. Ar dabīgiem materiāliem pildītu  cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts 2010/0290/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/053 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes  
                Polimēru mehānikas institūts” (PMI) 
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Projekta vadītājs: Dr.  Jānis Andersons, PMI (janis.andersons@pmi.lv)  
Kontaktpersonas LVKĶI: Dr. Uģis Cābulis (cabulis@edi.lv) 
Projekts uzsākts: 01.01.2011. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši. 
Projekta Interneta vietne: http://pmi.lv/html/LvInstituteProject07.html 
Projekta lapa LVKĶI portālā: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=177  

9. Jauna tehnoloģija kalcija karbonāta un bioūdeņraža ieguvei biomasas reakcijā ar sārmu 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2010/0329/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/095 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta īstenošanas vieta: Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūts (BUFPI) 
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI),  
                Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts",  
                SPD ENERGO 
Projekta koordinātors: pētn. Ēriks Skripsts, BUFPI (Eriks.Skripsts@bufpi.lv);  
Projekta zinātniskais vadītājs:  Juris Zoldners, LVKĶI (jzoldn@edi.lv)  
Projekts uzsākts: 01.01.2011. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 36 mēneši. 
Projekta Interneta vietne: http://www.bufpi.lv/lv/energetika/projekti/kalcija-karbonata-
iegusana-un-udenraza-membrana/  
Projekta lapa LVKĶI portālā: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=139  

10. Dažādas izcelsmes atjaunojamo kurināmo maisījumu jauna veida granulētu produktu  
izveidošana ekoloģiski tīru un efektīvu degšanas un siltuma ražošanas procesu  
nodrošināšanai ar būtiski uzlabotu šo procesu tehnoloģiju 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr. 2010/0241/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/006 
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
Projekta īstenošanas vieta: Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Fizikas institūts" (FI) 
Sadarbības partneris: Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas Institūts (LVKĶI) 
Projekta vadītājs: Dr. phys. Maija Zake, FI (mzfi@sal.lv)  
Kontaktpersonas LVKĶI: Dr.hab. Gaļina Teliševa, LVKĶI, (ligno@edi.lv)  

http://www.lu.lv/
http://www.rtu.lv/
mailto:ved@edi.lv
http://www.kki.lv/index.php?id=121
mailto:aivarsz@edi.lv
http://www.kki.lv/index.php?id=128
mailto:tpd@edi.lv
http://www.kki.lv/index.php?id=130
mailto:janis.andersons@pmi.lv
mailto:cabulis@edi.lv
http://pmi.lv/html/LvInstituteProject07.html
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=177
mailto:Eriks.Skripsts@bufpi.lv
mailto:jzoldn@edi.lv
http://www.bufpi.lv/lv/energetika/projekti/kalcija-karbonata-iegusana-un-udenraza-membrana/
http://www.bufpi.lv/lv/energetika/projekti/kalcija-karbonata-iegusana-un-udenraza-membrana/
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=139
mailto:mzfi@sal.lv
mailto:ligno@edi.lv
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Projekts uzsākts: 01.10.2010. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums - 39 mēneši. 
Informācija par projektu Internetā: http://ipul.lv/main/index_lat.html?nav=combustion_lv, 
http://ipul.lv/main/combustion/home_page_9-1.doc  

11. Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts Nr.2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/005 
Aktivitāte 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 
Projekta iesniedzējs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 
Projekta sadarbības partneri:  
        Daugavpils Universitāte,  
        Latvijas Universitāte,  
        Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts,  
        Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava",  
        Latvijas Hidroekoloģijas institūts; 
Projekta uzsākts 2012. gada 12. janvārī un tiek īstenots līdz 2015. gada 31. martam. 
Par institūta dalību projektā: http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=138 

Papildus šiem projektiem ir noslēgti 2 līgumi par pētniecisku projektu realizāciju ar Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.1.2.1.1. „Kompetences centri” ietvaros izveidotajiem 
kompetences centriem (skatīt pārskata sadaļu. 4.4.1.) 

4.1.4. ES septītās ietvara programmas projekti, starptautisku fondu finansēti projekti 

Īstenoto projektu skaits- 17. No tiem:  

ES septītā ietvara programmas sadarbības (COOPERATION) un  
Marijas Kirī akciju (PEOPLE: Marie Curie Actions) - 3: 

1. FP7- 241566: Biocommodity refinery (BIOCORE), 2010-2014 (konsorcija dalībnieks), 
Projekta Interneta vietne: http://www.biocore-europe.org/.  

2. FP7-314744 The Electric Vehicle revOLUTION enabled by advanced materials highly 
hybridized into lightweight components for easy integration and dismantling providing a 
reduced life cycle cost logic (EVOLUTION)  
November 2012 - October 2016 (konsorcija dalībnieks), 
Projekta Interneta vietne: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/105656_en.html.  

3. FP7-318996: Bio-based polyurethane composites with natural fillers (BIOPURFIL), 
February 2013 – January 2016 (Konsorcija dalībnieks), 
Projekta Interneta vietne: http://cordis.europa.eu/projects/rcn/104662_en.html   

ES septītā ietvara programmas koordinācijas un atbalsta projekti - 2: 

4. FP7-609909: Seventh Researchers Night in Latvia (ZinatneLV), 2013,  
(pasākums „Zinātnieku Nakts 2012”) (konsorcija dalībnieks). 
Par pasākuma norisi skatīt pārskata sadaļu 4.3.2. 

5. FP7-295345: Enchancing the outreach and effectiveness of the EURAXESS Network Partners 
(EURAXESS T.O.P. II), October 2012 – June 2014  
(līgums ar Fundacion Espanola Para La Ciencia Y La Technologia (FECYT), Madrid, Spain par 
projekta ietvaros paredzēto aktivitāšu realizāciju, ko veiks EURAXESS Latvija Centrs). 

ES septītās ietvara programmas ERA NET projekti - 4: 

6. Development of advanced lignin-cellulose-composites with high impact properties for 
Logistics (LiLo) (LiLo), 2011-2012 (FP7 ERA-NET WoodWisdom – Net 2 project). 

7. Pinosylvins as novel Bioactive Agents for Food Applications (Pinobio), 2011-2014,  
(FP7 ERA-NET WoodWisdom – Net 2 project). 

8. Bio-based Polyurethane Materials (BBPM), 2011-2014 (FP7 ERA-NET Matera+ project). 

http://ipul.lv/main/index_lat.html?nav=combustion_lv
http://ipul.lv/main/combustion/home_page_9-1.doc
http://www.kki.lv/index.php?lang=lv&id=138
http://www.biocore-europe.org/
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/105656_en.html
http://cordis.europa.eu/projects/rcn/104662_en.html


18 
 

9. High-Value Products from Lignin Side Streams of Modern Biorefineries (ProLignin), 2012-
2015 (FP7 ERA-NET WoodWisdom – Net 2 project). 

Dalība COST akcijās - 8:  

10. CM0903 Utilization of Biomass for Sustainable Fuels and Chemicals (2009-2013). 

11. FP0901 Analytical Techniques for Biorefineries (2009-2013). 

12. FP0904 Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behaviour and Processing (2010-2014) 

13. FP1006 Bringing new functions to wood through surface modification (2011-2015) 

14. FP1105 Understanding wood cell structure, biopolymer interaction and composition: 
implications for current products and new material innovation (2012-2016). 

15. FP1205 Innovative applications of regenerated wood cellulose fibres (2013-2017) 

16. FP1303 Performance of bio-based building materials (2013-2017) 

17. MP1105 Sustainable flame retardancy for textiles and related materials based on 
nanoparticles substituting conventional chemicals (FLARETEX) (2012-2016) 
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4.2. Zinātniskās publikācijas un zinātniskā komunikācija 

Kopumā Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnisko darbinieku devums 2013. gadā ir 

159 zinātniskās publikācijas. 

No tām 37 publikācijas periodiskos izdevumos, kas iekļautas citējamības datu bāzēs Web of Science 
un/vai Scopus (sadaļa 4.2.1., LZP klasifikācija – Grupa 1.1.), bet 5 publikācijas anonīmi recenzētos 
rakstu krājumos, kolektīvajās monogrāfijās un starptautisku zinātnisko konferenču rakstu krājumos, 
kas iekļautas citējamības datu bāzēs Web of Science un/vai Scopus (sadaļa 4.2.2., LZP klasifikācija – 
Grupa 4.1.).  

Lai nodrošinātu komunikāciju ar citu nozaru speciālistiem un sabiedrību kopumā, institūta un tā 
darbinieku zinātniskās aktivitātes ir atspoguļotas 12 publikācijās masu saziņas līdzekļos (nozaru, 
populārzinātniskie un vispārēja rakstura preses izdevumi, radio, TV, Interneta vide, multimediju 
materiāli) (sadaļa 4.2.5., LZP klasifikācija – Grupa 6.7. un LZP klasifikācija – Grupa 6.9.). 

Saraksts sastādīts atbilstoši “Zinātnisko publikāciju klasifikācija” (apstiprināts Latvijas Zinātnes 
padomes sēdē, 2012.gada 28.novembrī, lēmums Nr.32-3-1, 
http://www.lzp.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=52). Sarakstā nav 
ietvertas institūta darbinieku iesniegrtie un saņemtie patenti (skatīt sadaļu 4.6.1.) un aizstāvētie 
promocijas darbi (skatīt sadaļu 4.5.) 2013. gadā. 

4.2.1. Raksti zinātniskos žurnālos 

Zinātniski raksti, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS datu bāzēs.  
LZP klasifikācija – Grupa 1.1.  

Skaits - 37 

1. Andersons, J.; Spārniņš, E.; Cābulis, U.; Stirna, U. Fracture toughness of PIR foams produced 
from renewable resources. - Key Engineering Materials, 2013, Vol. 525-526, pp. 29-32 
(http://www.scientific.net/KEM.525-526.29).  

2. Arshanitsa, A.; Ponomarenko, J.; Dizhbite, T.; Andersone, A.; Gosselink, R.J.A.; van der 
Putten, J.; Lauberts, M.; Telysheva, G. Fractionation of technical lignins as a tool for 
improvement of their antioxidant properties. - Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 
2013, Vol. 103, pp. 78-85 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237012002860).  

3. Barmina, I.; Līckrastiņa, A.; Valdmanis, J.; Valdmanis, R.; Zaķe, M.; Arshanitsa, A.; Telysheva, 
G.; Solodovnik, V. Effect of microwave pre-processing of pelletized biomass on its gasification 
and combustion. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2013, Vol. 50, Nr. 4, pp. 
34-47 (http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-4/lpts-2013-0024/lpts-2013-
0024.xml?format=INT).  

4. Barmina, I.; Lickrastina, A.; Zake, M.; Arshanitsa, A.; Solodovnik, V.; Telysheva, G. 
Experimental study of thermal decomposition and combustion of lignocellulosic biomass 
pellets. - Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2013, Vol. 50, Nr. 3, pp. 35-48 
(http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-3/lpts-2013-0018/lpts-2013-
0018.xml?format=INT).  

5. Berzina, N.; Markovs, J.; Dizhbite, T.; Apsite, M.; Vasilyeva, S.; Basova, N.; Smirnova, G.; 
Isajevs, S. Oxidative stress and innate immunity status in chickens exposed to high dose of 
ascorbic acid. - Cell Biochemistry and Function, 2013, Vol. 31, Nr. 7, pp. 551-559 
(http://dx.doi.org/10.1002/cbf.2934).  

6. Bikovens, O.; Roze, L.; Pranovich, A.; Reunanen, M.; Telysheva, G. Chemical Composition of 
Lipophilic Extractives from Grey Alder (Alnus incana). - Bioresources, 2013, Vol. 8, Nr. 1, pp. 
350-357 

http://www.lzp.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=372&Itemid=52
http://www.scientific.net/KEM.525-526.29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237012002860
http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-4/lpts-2013-0024/lpts-2013-0024.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-4/lpts-2013-0024/lpts-2013-0024.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-3/lpts-2013-0018/lpts-2013-0018.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/lpts.2013.50.issue-3/lpts-2013-0018/lpts-2013-0018.xml?format=INT
http://dx.doi.org/10.1002/cbf.2934
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(http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_08_1_350_Bikovens_Lipophil
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Populārzinātnisks raksts par koksnes aizsardzību pret sēņu radītajiem bojājumiem. 

165. Kļanska, D. Finansējuma nepalielināšana apdraud nacionālās zinātnes un augstākās izglītības 
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(http://www.een.lv/files/een/attachments/EEN_Inf_izd_67_Oktobris.pdf).  

Informācija par EURAXESS tīkla piedāvātajām iespējām tieši MVU saistītā ar zinātnisko 
darbinieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti.  

168. Labrīt, Latvija. – Latvijas TV1: 2013.01.25 06:52 

Vernera fon Sīmensa Izcilības balva (Werner von Siemens Excellence Award 2012) tika 
piešķirta RTU maģistratūras studiju programmas absolvei un LVKĶI zinātniskajai asistentei 
Andai Fridrihsonei par viņas institūtā izstrādāto maģistra darbu. Intervija. 

169. Nestere, L. Savu ceļu saredz zinātnē. - Neatkarīgā rīta avīze, 12.02.2013, Nr. 30 (6425), lpp. 1, 
10-11. 

Apraksts par RTU maģistratūras studiju programmas absolventi un LVKĶI zinātnisko asistenti 
Andu Fridrihsoni, par viņas institūtā izstrādāto maģistra darbu, kas saņēmis Vernera fon 
Sīmensa Izcilības balvu (Werner von Siemens Excellence Award 2012) 

http://www.apollo.lv/zinas/kas-kopigs-latvijas-meziem-un-kosmosam/592636
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=OFFR_TM_EN&ACTION=D&RCN=6046
http://www.izglitiba-kultura.lv/viedokli/finansejuma-nepalielinasana-apdraud-nacionalas-zinatnes-un-augstakas-izglitibas-nakotni
http://www.izglitiba-kultura.lv/viedokli/finansejuma-nepalielinasana-apdraud-nacionalas-zinatnes-un-augstakas-izglitibas-nakotni
http://www.izglitiba-kultura.lv/viedokli/finansejuma-nepalielinasana-apdraud-nacionalas-zinatnes-un-augstakas-izglitibas-nakotni
http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/kimijas-bizness/no-atlikumiem-8211-par-produktiem-405833
http://www.db.lv/laikraksta-arhivs/kimijas-bizness/no-atlikumiem-8211-par-produktiem-405833
http://www.een.lv/files/een/attachments/EEN_Inf_izd_67_Oktobris.pdf
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170. Vizbulis, O.; Bēma, D. Unikāla iekārta koksnes eksperimentiem. - Ilustrētā zinātne, 2013, Nr. 
Septembris (94), lpp. 12. 

Populārs apraksts par LVKĶI veiktajiem pētījumiem koksnes ķīmijas jomā. 

171. Васильева, Н. Определены научные приоритеты. - Бизнес & Балтия, 12.12.2013, Nr. 165 
(4604), c. 6 (http://arhiv.bb.lv/index.php?p=1&i=5477&s=31&a=198578).  

Apraksts par VPP 2010-2013, ieskaitot VPP NatRes un LVKĶI dalību tajā. Informāciju sniedzis 
LVKĶI zinātniskais sekretārs Dr. Arnis Kokorevičs. 

 

http://arhiv.bb.lv/index.php?p=1&i=5477&s=31&a=198578
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4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs, to organizācija 

4.3.1. Dalība zinātniskajos pasākumos (konferencēs, semināros …) 

2013. gadā institūta zinātniskie darbinieki ir piedalījušies 37 starptautiska un 1 nacionāla 

mēroga zinātniskos pasākumos: kongresos, konferencēs, semināros, izstādēs... Tajos ir 

nolasīti vai izstādīti kā stenda referāti (posteri) kopumā 94 zinātniski ziņojumi (93 

starptautiska un 1 nacionāla mēroga pasākumos).  

Pasākumi sakārtoti pēc kalendārā secībā, katram pasākumam norādīts institūta zinātnisko darbinieku 

ziņojumu skaits tajā un ar to saistītās publikācijas (sk. literatūras avotus sadaļā 4.2.). 

Starptautiska mēroga pasākumi 

Laiks Pasākums Vieta Ziņojumu 
skaits 

Publi-
kācijas 

14.-15.02.2013 NJF Seminar 459. 2nd Nordic Biochar 
Seminar - Towards a carbon negative 
agriculture 

Helsinki, 
Finland 

1 141 

06.-08.03.2013 2nd International Conference on Food 
Digestion (COST Action FA1005 
INFOGEST) 

Madrid, 
Spain 

1 110 

21.-22.03.2013 RSU Scientific Conference Riga, Latvia 1 112 

03.-04.04.2013 International Wood Composites 
Symposium 

Seattle, 
Washington, 
USA 

1 144 

07.-11.04.2013 245th American Chemical Society 
Meeting 

New 
Orleans, LA, 
U.S.A. 

1 142 

15.-19.04.2013 Current Problems in Adsorption 
Theory, Porosity and Adsorption 
Selectivity. Priority problem - 
Nanoporous Functional Materials. The 
XV All Russian Symposium with 
participation of foreign scientist 

Moscow-
Klyazma, 
Russia 

3 98, 158, 
159 

21.-24.04.2013 International Conference on 
Functional Materials and 
Nanotechnologies 2013, FM and NT 
2013 

Tartu; 
Estonia 

1 28 

24.–27.04.2013 2nd International Conference on 
Biodeterioration of Wood and Wood 
Products, BWWP 2013 

Tartu, 
Estonia 

1 106 

13.-14.05.2013 COST Action FP1105 Workshop Edinburgh, 
UK 

3 99, 129, 
150 

23.-24.05.2013 12th International Scientific 
Conference Engineering for Rural 
Development 

Jelgava, 
Latvia 

1 42 

03.-07.06.2013 3rd International Symposium on 
Enhanced Electrochemical Capacitors, 
ISEECap2013 

Taormina, 
Italy 

1 147 
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10.-12.06.2013 lnternational Baltic Sea Region 
Scientific Conference "lnterdisciplinary 
Research for Higher Socioeconomic 
Value of Forests" 

Riga, Latvia 6 94, 122, 
124, 126, 
128, 145 

16.-20.06.2013 44th IRG Annual Meeting Stockholm, 
Sweden 

1 85 

16.-21.06.2013 13th International Conference on 
Fracture 2013, ICF 2013 

Beijing; 
China 

1 41 

17.-21.06.2013 The Cluster of Conferences on Organic 
Chemistry "OrgHim-2013", Conference 
on Renewable Plant Resources and 
Organic Chemistry, Renewable 
Resources, RR-2013 

Saint-
Petersburg, 
Russia 

2 131, 132 

20.-22.06.2013 9th International Scientific Practical 
Conference „Environment. 
Technology. Resources” 

Rezekne, 
Latvija 

5 60, 62, 
77, 82, 
84  

15.-19.07.2013 Proceedings of the Polymer Processing 
Society 29th Annual Meeting, PPS-29 

Nuremberg, 
Germany 

3 61, 63, 
83, 91, 
97, 138 

30.06.-
04.07.2013 

14th European meeting on Fire 
Retardancy and Protection of 
Materials, FRPM13 

Lille, France 1 87 

27.-29.08.2013 4th International Conference on 
Biofoams, BIOFOAMS 2013 

Toronto, 
Canada 

2 65, 74 

27.-30.08.2013 2nd Central and Eastern European 
Conference on Thermal Analysis and 
Calorimetry, CEEC-TAC2 

Vilnius, 
Lithuania 

1 119 

04.-06.09.2013 4th Workshop Green Chemistry and 
Nanotechnologies in Polymer 
Chemistry 

Pisa, Italy 7 67, 69, 
71, 75, 
78, 80, 
86 

11.-12.09.2013 9th Meeting of the Northern European 
Network for Wood Science and 
Engineering, WSE 

Hannover, 
Germany 

3 70, 79, 
81 

11.-13.09.2013 The International Conference "Baltic 
Dinamics 2013" 

Riga, Latvia 2 73, 109 

17.-18.09.2013 COST FP0901 Final meeting 
"Biorefinery analytics - Outcomes from 
COST Action FP0901" 

Abo/Turku, 
Finland 

2 100, 103 

18.-21.09.2013 Baltic Polymer Symposium 2013, 
BPS2013 

Trakai, 
Lithuania 

12 92, 93, 
108, 120, 
130, 133, 
136, 149, 
151, 152, 
154,157 

04.-05.10.2013 MINOX 2013. International Invention 
Exhibition 

Riga, Latvia 1 139 

07.-09.10.2013 4th International Scientific Conference 
on Hardwood Processing 2013,  
ISCHP 2013 

Florence, 
Italy 

2 59, 76 
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08.-10.10.2013 COST Action FP1105 Workshop Trabzon, 
Turkey 

3 105, 134, 
146 

08.-10.10.2013 COST FA 1005 (INFOGEST). 4th 
Management Committee & Working 
Group Meeting 

Izmir, 
Turkey 

1 111 

11.-16.10.2013 Riga Technical University 54th 
International Scientific Conference. 
Section: Material Science and Applied 
Chemistry 

Riga, Latvia 3 107, 135, 
140 

13.-16.10.2013 Science and Technology Conference 
„Polyurethanes 2013 – current 
development trends” 

Ustroń, 
Poland 

8 64, 72, 
113, 114, 
121, 137, 
153, 155 

17.-18.10.2013 4th international Conference's on 
Innovative natural fibre composites for 
industrial applications 

Rome, Italy 1 - 

17.-21.10.2013 The Eighth Pacific Regional Wood 
Anatomy Conference and Annual 
Meeting of International Academy of 
Wood Science 2013 

Nanjing, 
China 

1 102 

21.-24.10.2013 3rd International Polysaccharide 
Conference "Polysaccharides and 
polysaccharide-derived products, from 
basic science to applications", EPNOE 
2013 

Nice, France 3 96, 123, 
156 

25.-27.10.2013 18th International Scientific 
Conference "EcoBalt 2013" 

Vilnius, 
Lithuania 

6 104, 115, 
116, 118, 
127, 148  

14.-15.11.2013 Baltmattrib 2013, 22nd International 
Baltic Conference of Engineering 
Materials & Tribology 

Riga, Latvia 2 95, 117 

10.-11.12.2013 CASE Study 2013 Conference Amsterdam, 
Netherlands 

1 101 

Nacionala mēroga pasākumi 

Laiks Pasākums Vieta Ziņojumu 
skaits 

Publi-
kācijas* 

11.12.2013 Seminārs „Enerģētiskās koksnes 
audzēšana granulu ražošanai” 

Rēzekne 1 88 
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4.3.2. Zinātnisko komunikāciju saistītu pasākumu organizācija – 

pasākums „Zinātnieku nakts 2013” 

Kopš 2007. gada institūts ik gadu piedalās kopējā, visas Eiropas Pētniecības telpas valstis aptverošā 

pasākumā ”Zinātnieku Nakts”. Pasākums notika kā 7. Ietvara programmas projekta aktivitāte (projekts FP7-

609909 „Seventh Researchers Night in Latvia (ZinatneLV)”). Institūtu apmeklēja apmēram 140 interesentu, 

no kuriem apmēram puse bija skolēnu grupas. Institūta laboratorijās bija iekārtotas septiņas ekspozīciju 

vietas. 60-90 min. ilgas ekskursijas laikā institūta viesi tika iepazīstināti ar institūta pētījumu tematiku. Tika 

rādīti saistoši eksperimenti, bija iespēja uzdot jautājumus un diskutēt ar institūta zinātniskajiem 

darbiniekiem. Ņemot vērā, ka apmeklētāju lielāko daļu veidoja vidusskolēni un jaunāko kursu studenti, arī 

lielākā daļa pasākumā iesaistīto institūta pārstāvju bija jaunie zinātnieki un institūtā strādājošie studenti.  

4.4. Veiktie līgumdarbi 

Latvijas vai ārvalstu komersantu finansētie pētniecības līgumdarbi (zinātniskās izstrādes). 

Ārvalstu – 3  

1. Putupoliuretāna kompozīcijas izstrāde no PET polioliem, 2012-2013, NEO Group (Lietuva). 
2. Kriogēnās izolācijas izstrāde, 2013-2014, Astrium GmbH (DE). 
3. Biomasas frakcionēšana, 2013-2015, Nova Pangaea Technologies Limited (Lielbritānija). 

Latvijas - 8 

1. Zinātnisko pakalpojumu sniegšana ERAF 2.1.1.1. aktivitātes ietvaros, RTU. 
2. Aļģu kultivāciju iespēju izpēte, pieejamos apstākļos atbilstoša bioreaktora izveidošanas 

nolūkos, Biotehniskais Centrs AS. 
3. Fermentācijas procesu imitācijas un sterilizācijas  likumsakarību pētījums, Vides, 

Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas Kompetences centrs, SIA. 
4. Matemātisku modeļu izveide un pielietojums frmentācijas procesos kā mijiedarbības un 

vadības izpētes instruments, Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas Kompetences centrs, 
SIA. 

5. Poliuretāna polimērpārklājuma ar augstu pildījuma pakāpi izstrādāšanu, Ritols, SIA. 
6. Putupoliuretāna kompozīcijas izstrāde sendvičtipa paneļiem, TENAX, SIA. 
7. Ar putupoliuretānu pildītas līmbrusas raksturošanai nepieciešamo metodiku aprobācija, 

Latvijas Koka būvniecības klasteris, biedrība. 
8. Zinātnisko pētījumu veikšana projekta " Biomasas gazifikācijas un degvielu ražošanas 

tehnoloģiju un to praktiskās pielietojamības izpēte Latvijas apstākļos" ietvaros, RTU. 

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes 2.1.2.1.1. „Kompetences centri” ietvaros 
izveidotajiem kompetences centriem ir noslēgti 3 līgumi: 

1. Līgums 15-11 Nr. 4-06/18-P2 ar SIA Meža Nozares Kompetences centrs (MNKC). 
Kokrūpniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju izpēte (21.12.2011-29.05.2015).  

2. Līgums 21-12 Nr.4-06/32-P4 ar SIA Meža Nozares Kompetences centrs (MNKC). Koksnes 
kompozītmateriāli ar uzlabotām īpašībām (01.11.2012-31.03.2015). 
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4.5. Darbinieku izstrādātie un vadītie promocijas, maģistra un bakalaura 

darbi. Darbinieku tālākizglītība 

2013. gadā institūta darbinieki ir izstrādājuši un aizstāvējuši (darbi ir izstrādāti LVKĶI un to 

vadītājs vai līdzvadītājs ir bijis LVKĶI zinātniskais darbinieks):  

4 promocijas darbus,  

2 maģistru darbus. 

2013. gadā institūta darbinieki aktīvi iesaistījās tālākizglītībā, piedaloties bakalaura, maģistra 

un doktorantūras studiju programmās. Attiecīgie studiju darbi tiek izstrādāti LVKĶI un to 

vadītāji vai līdzvadītāji ir LVKĶI zinātniskie darbinieki. 

Mācību gads   2012./2013.  2013./2014. 

 Bakalaura studijas 4 4 

 Maģistra studijas 4 2 

 Doktorantūras studijas 21 23 

Promocijas darbi – 4: 

1. Ramūnas Tupčiauskas. Tvaika sprādzienā iegūto pašsaistošo koksnes daļiņu plātnes // 
Aizstāvēts 24.05. 2013, LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes 
materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome. Vad. H. Tuherm (LLU), J. Grāvītis 
(LVKĶI) (http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/wood-
technology/R_Tupciauskas_prom_d_kopsavilkums2013_LLU_MF.pdf).  

2. Oskars Bikovens. Komposta humusvielu ķīmiskais raksturojums un tā izmaiņas lignocelulozes 

un lignocelulozes/gaļas tauku atkritumu kompostēšanas gaitā // Aizstāvēts 10.05.2013, LU 

Vides zinātnes nozares promocijas padomē. Vad. Dr.hag. G. Teliševa (LVKĶI) 

(http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Bikovens_Promocijas_darbs.pdf) .  

3. Jūlija Brovkina. Finiera ražošanas hidrotermiskā baseina notekūdeņu attīrīšanas metodes 

pilnveidošana, iegūto koagulātu raksturojums un izmantošanas iespējas // Aizstāvēts 

04.01.2013, Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomē. Vad. Dr.hab. G. Šuļga 

(LVKĶI), Prof. J. Ozoliņš (RTU) (https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/15130).  

4. Anrijs Verovkins. Koku miza modificēšana ar slāpekļi saturošām funkcijām // Aizstāvēts 

07.03.2013, Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomē. Vad. Prof. Dr.habil. Ģ. 

Zaķis (LVKĶi), Prof. Fricis Avotiņš (RTU) (https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/15593).  

Maģistra darbi – 2: 

1. Laima Vēvere. Kviešu salmu lignīna-ogļhidrātu kompleksa komponenšu hidroksipropilēšana 

un iegūto poliēteru poliolu raksturojums // Maģistra darbs. Aizstāvēts - 03.06.2013., Latvijas 

Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Analītiskās ķīmijas katedra. Vad. Prof., Dr. Arturs Vīksna (LU 

ĶF), Dr.hab. Gaļina Teliševa (LVKĶI).  

2. Sandra Livča. Lapu koksnes lignīna iegūšana no hidrolizētā lignocelulozes blakus produkta, tā 

ķīmiskais sastāvs un īpašības // Maģistra darbs. Aizstāvēts – 03.06.2013, Latvijas Universitāte, 

Ķīmijas fakultāte. Vad. Prof., Dr. Arturs Vīksna (LU), Dr.hab. Galija Šuļga(LVKĶI). 

http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/wood-technology/R_Tupciauskas_prom_d_kopsavilkums2013_LLU_MF.pdf
http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/wood-technology/R_Tupciauskas_prom_d_kopsavilkums2013_LLU_MF.pdf
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Bikovens_Promocijas_darbs.pdf
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/15130
https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/15593
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4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija 

4.6.1. Reģistrētie un spēkā uzturētie patenti 

2013. gadā saņemti 5 Latvijas patenti: 

1. Aršaņica, A.; Teliševa, G.; Dižbite, T.; Vevere, L.; Cābulis, U.; Pabērza, A. Siltumizolācijas 
materiālu iegūšanas paņēmiens. Latvijas patents LV 14722 B (Pieteikuma Nr., datums: P-13-
81, 20.06.2013) - Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais 
vēstnesis, 20.10.2013, Nr. 10, lp. 1358. 

2. Dobele, G.; Teliševa, G.; Dižbite, T.; Volperts, A.; Vervikiško, D.; Škoļņikovs, J. Oglekļa 
sorbenta iegūšanas paņēmiens. Latvijas patents LV 14683 B (Pieteikuma Nr., datums: P-13-
50, 16.04.2013) - Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais 
vēstnesis, 20.10.2013, Nr. 10, lp. 1356. 

3. Krasiļņikova, J.; Teliševa, G.; Dižbite, T.; Trouillas, P.; Ponomarenko, J. Līdzeklis karbonila 
olbaltumvielu līmeņa pazemināšanai asins plazmā. Latvijas patents LV 14615 B (Pieteikuma 
Nr., datums: P-12-150, 25.09.2012) - Patenti un preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu 
valdes oficiālais vēstnesis, 20.03.2013, Nr. 3, lp. 309. 

4. Rapoports, A.; Vederņikovs, N.; Rozenfelde, L.; Dehtjars, J.; Cifanskis, S.; Puķe, M.; Krūma, I.; 
Kataševs, A.; Jakušēvičs, V. Celulozes enzimātiskās hidrolīzes priekšapstrādes paņēmiens. 
Latvijas patents LV 14742 B (Pieteikuma Nr., datums: P-13-104, 23.07.2013) - Patenti un 
preču zīmes. Latvijas Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis, 20.12.2013, Nr. 12, lp. 
1794. 

5. Žūriņš, A.; Rižikovs, J.; Zandersons, J. Levoglikozāna iegūšanas paņēmiens. Latvijas patents 
LV 14686 B (Pieteikuma Nr., datums: P-13-38, 25.03.2013) - Patenti un preču zīmes. Latvijas 
Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis, 20.08.2013, Nr. 8, lp. 1037. 

2013. gadā publicēts 1 Eiropas patenta pieteikums: 

6. Cabulis, U.; Kirpluks, M.; Stirna, U.; Lazzeri, A.; Cinelli, P.; Lopez Lopez, M.J.; Suarez Estrella, 

F.; Moreno Casco, J.; Vargas Garcia, M.del C. Polyurethane rigid and flexible foams as 

composite obtained from wood origin raw materials and used as support for immobilization 

of microorganisms that produce ligninolytic enzymes. - European Patent Application EP 

2677030 A1, Application Number 12172851.3, 21.06.2012, Published: 25.12.2013, Bulletin 

2013/52 (https://register.epo.org/application?number=EP12172851&tab=main).  

2013. gadā publicēti vēl 2 Latvijas patentu pieteikumi: 

7. Barmina, I.; Līckrastiņa, A.; Valdmanis, R.; Purmalis, M.; Zaķe, M.; Aršaņica, A.; Solodovņiks, 
V.; Teliševa, G. Augu izejvielu granulu apstrādes paņēmiens. Latvijas patenta pieteikums LV 
14741 A (Pieteikuma Nr., datums: P-13-101, 11.07.2013) - Patenti un preču zīmes. Latvijas 
Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis , 20.10.2013, Nr. 10, lp. 1352-1353. 

8. Zandersons, J.; Rižikovs, J.; Pāže, A.; Dobele, G.; Tardenaka, A.; Sprince, B.; Jurkjāne, V. Tāss 
ķīmiskās pārstrādes paņēmiens un iekārta tā realizēšanai. Latvijas patenta pieteikums LV 
14759 A (Pieteikuma Nr., datums: P-13-123, 30.08.2013) - Patenti un preču zīmes. Latvijas 
Republikas Patentu valdes oficiālais vēstnesis, 20.11.2013, Nr. 11, lp. 1592-1593. 

 

https://register.epo.org/application?number=EP12172851&tab=main
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4.7. Informācija par zinātniskajā institūcijā "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas 
institūts" nodarbinātajiem darbiniekiem 2013. gadā 

Ievēlētais zinātniskais personāls (vadošie pētnieki, pētnieki, asistenti) 

Vārds Uzvārds Amats PLE 

Ingeborga Andersone Vadošais pētnieks 0,96 

Bruno Andersons Vadošais pētnieks 0,99 

Uģis Cābulis Vadošais pētnieks 1,00 

Tatjana Dižbite Vadošais pētnieks 1,00 

Gaļina Dobele Vadošais pētnieks 1,00 

Jānis Dolacis Vadošais pētnieks 0,24 

Jānis Grāvītis Vadošais pētnieks 0,53 

Ilze Irbe Vadošais pētnieks 0,87 

Vladimirs Jakušins Vadošais pētnieks 0,96 

Gaļina Ļebedeva Vadošais pētnieks 0,63 

Jānis Rižikovs Vadošais pētnieks 0,99 

Uldis Stirna Vadošais pētnieks 0,98 

Gaļija Šuļga Vadošais pētnieks 0,48 

Gaļina Teliševa Vadošais pētnieks 1,00 

Arnis Treimanis Vadošais pētnieks 0,79 

Nikolajs Vederņikovs Vadošais pētnieks 0,90 

Jānis Zandersons Vadošais pētnieks 0,87 

Juris Zoldners Vadošais pētnieks 0,40 

Aivars Žūriņš Vadošais pētnieks 0,96 

Kopā - Vadošie pētnieki – 19 darbinieki 15,53 

Anna Andersone Pētnieks 0,99 

Mārtiņš Andžs Pētnieks 0,47 

Andis Antons Pētnieks 0,24 

Aleksandrs Aršaņica Pētnieks 0,99 

Oskars Bikovens Pētnieks 0,79 

Vladimirs Biziks Pētnieks 0,48 

Jūlija Brovkina Pētnieks 0,43 

Dace Cīrule Pētnieks 0,94 

Jeļena Čirkova Pētnieks 0,67 

Uldis Grīnfelds Pētnieks 0,80 

Sarmīte Janceva Pētnieks 0,71 

Irēna Krūma Pētnieks 0,96 

Ņina Kurnosova Pētnieks 0,69 

Marianna Laka Pētnieks 0,55 

Brigita Neiberte Pētnieks 0,44 

Jevgenija Ponomarenko Pētnieks 0,32 
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Māris Puķe Pētnieks 0,99 

Baiba Spince Pētnieks 0,98 

Inese Šāble Pētnieks 0,70 

Mārīte Škute Pētnieks 0,62 

Ausma Tardenaka Pētnieks 0,77 

Ramūnas Tupčiauskas Pētnieks 0,31 

Juris Vanags Pētnieks 0,00 

Anrijs Verovkins Pētnieks 0,39 

Laura Vīķele Pētnieks 0,38 

Dzintra Vilsone Pētnieks 0,96 

Sanita Vītoliņa Pētnieks 0,00 

Viesturs Zeltiņš Pētnieks 0,42 

Kopā - Pētnieki – 28 darbinieki 16,99 

Prans Brazdausks Zinātniskais asistents 0,66 

Svetlana Čerņavska Zinātniskais asistents 0,44 

Laimonis Deme Zinātniskais asistents 0,81 

Anda Fridrihsone-Girone Zinātniskais asistents 0,82 

Juris Grīniņš Zinātniskais asistents 0,85 

Anna Janberga Zinātniskais asistents 0,74 

Lilija Jašina Zinātniskais asistents 0,81 

Vilhelmīne Jurkjāne Zinātniskais asistents 1,00 

Elīna Kapača Zinātniskais asistents 0,14 

Miķelis Kirpļuks Zinātniskais asistents 0,91 

Māris Lauberts Zinātniskais asistents 0,92 

Sandra Livča Zinātniskais asistents 0,44 

Anete Meija-Feldmane Zinātniskais asistents 0,40 

Marija Misāne Zinātniskais asistents 0,77 

Aiga Pabērza Zinātniskais asistents 0,80 

Aigars Pāže Zinātniskais asistents 1,00 

Līga Roze Zinātniskais asistents 0,91 

Errj Sansonetti Zinātniskais asistents 0,97 

Irina Sevastjanova Zinātniskais asistents 0,85 

Valentīns Solodovņiks Zinātniskais asistents 0,83 

Andris Vēveris Zinātniskais asistents 0,49 

Aleksandrs Voļperts Zinātniskais asistents 0,82 

Kopā - Zinātniskie asistenti – 22 darbinieki 16,38 

Kopā zinātniskais personāls – 69 darbinieki 48,9 
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Zinātnes tehniskais personāls 

Vārds Uzvārds Amats PLE 

Jānis Āboliņš Inženieris 0,43 

Liene Anteina Inženieris 0,25 

Olga Aņiskeviča Inženieris 0,13 

Andris Alfrēds Avots Laborants 0,62 

Ļubova Beļkova Inženieris 0,48 

Ilze Birska Laborants 0,35 

Valdis Egle Eksperts 0,20 

Jānis Gailis Inženieris 0,87 

Oskars Grīgs Inženieris 0,10 

Antons Jablonskis Laborants 0,64 

Jevgeņijs Jaunslavietis Laborants 0,42 

Tatjana Kiseļova Inženieris 0,37 

Arnis Kokorevičs Projektu vadītājs 0,75 

Jeļena Krasiļņikova Inženieris 0,33 

Edgars Kuka Laborants 0,28 

Jurijs Kuncevičs Laborants 0,26 

Brigita Skaidrīte Lazdiņa Inženieris 0,31 

Ieva Leimane Inženieris 0,05 

Madara Liepiņa Laborants 0,11 

Kristīne Meile Laborants 0,86 

Kaspars Oļševskis Laborants 0,06 

Valerijs Ozoļs-Kalniņš Inženieris 0,36 

Gunārs  Pavlovičs Inženieris 0,00 

Ance Pļavniece Laborants 0,34 

Linda Rozenberga Inženieris 0,29 

Ēriks Samulis Inženieris 0,25 

Karina Sčastnaja Inženieris 0,41 

Jānis Smelters Laborants 0,40 

Laura Stiebra Inženieris 0,60 

Vadims Šakels Inženieris 0,10 

Marija Šuļga Inženieris 0,18 

Anna Šutka Inženieris 0,39 

Anita Trubača Laborants 0,27 

Pēteris Tukums Inženieris 0,07 

Igors Urbanovičs Inženieris 0,02 

Lotārs Vējiņš Laborants 0,02 

Laima Vēvere Laborants 0,95 
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Anita Zagorska Laborants 0,13 

Natālija Zaharova Inženieris 0,68 

Kopā - Zinātnes tehniskais personāls – 39 darbinieki 13,34 

Zinātni apkalpojošais personāls 

Vārds Uzvārds Amats PLE 

Gints Ušackas Tehniskais direktors 1,0 

Iveta Ušacka Direktora vietniece  
saimnieciskajos jautājumos 

1,0 

Antra Kudiņa Galvenā grāmatvede 1,0 

Vera  Čikste Galvenās grāmatvedes vietniece 1,0 

Ilona  Ābeltiņa Grāmatvede 0,4 

Indra Ābeltiņa Personāla vadītāja 1,0 

Irina Morozova Tulkotāja 0,8 

Dace Dolace Saimniecības pārzinis 1,0 

Aina Prikule Darba drošības inž 0,5 

Jānis Lukaševičs Remontatslēdznieks 1,0 

Ēvalds Zupāns Remontatslēdznieks 0,4 

Eduards Jermolovičs Elektriķis 1,0 

Juris Kerevics Galdnieks 1,0 

Mārcis Galiņš Elektronikas inženieris 1,0 

Viktors Hļevickis Stikla pūtējs 0,5 

Kopā - Zinātni apkalpojošais personāls – 15 darbinieki 12,7 

 

Kopā LVKĶI – 108 darbinieki 74,9 
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5. Pārskats par saņemto finansējumu un tā izlietojumu 

Informācija no Valsts sektora zinātniskas iestādes pārskata par zinātnisko darbu izpildi  

2013. gadā (atbilstoši 06.11.2006 MK Noteikumu Nr. 922 pielikumam Nr. 124)! 

5.1. Zinātniskās institūcijas finansējuma avoti  
pētniecības darbu veikšanai 2013. gadā 

 

Rindas 
kods 

Pavisam 

tai skaitā 
veiktie pētnie-
cības darbi... 
zinātniskajā 

iestādē 

A B 1 2 

Finansējums pētniecības darbu veikšanai 
pārskata gadā 

31000 1984448  1895480 

tai skaitā: 
Valsts budžeta finansējums 

31100 617074  613921 

no tā: 
Latvijas Zinātnes padomes (LZP) granti un cits 
LZP finansējums 

31120 36107 36107 

zinātniskās darbības bāzes finansējums 31130 168551 168551 

valsts pētījumu programmu finansējums 31140 211765 211765 

zinātniskās darbības attīstības finansējums 31150 - - 

valsts pārvaldes institūciju  
pasūtītie pētījumi 

31160 87035  85882 

valsts finansējums starptautiski koordinētai 
pētniecībai (dalībai starptautiskos projektos) 

31180 113616  111616 

tai skaitā: 
dalība Eiropas mēroga starptautiskajās pētniecības 
programmās 

31182 113616 111616 

Ieņēmumi no līgumdarbiem ar Latvijas 
Republikas juridiskajām personām 

31200 82226 82226 

Ārvalstu finansējums (finansējums, kas 
saņemts no starptautiskām organizācijām vai 
uz starptautisko līguma pamata, no ārzemēm 
saņemtie maksājumi par pētniecības 
pakalpojumiem) 

31300 1164505  1078690 

tai skaitā no: 
ārvalstu uzņēmumiem 

31310 13308 13308 

Eiropas Komisijas (ieskaitot ES struktūrfondus) 31320 1150095  1064280 

cita ārvalstu finansējuma 31340 1102 1102 

Cits finansējums zinātniskajai darbībai kopā 31400 120643 120643 
tai skaitā: 
Ieņēmumi no nomas maksas 

31410 88257 88257 

No pašu ražojumu realizācijas 31420 3160 3160 

Ieņēmumi no nākamo periodu ieņēmumiem 31430 27126 27126 
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5.2. Zinātniskās institūcijas izdevumi zinātnisko darbu veikšanai 2013. gadā 

 

Rindas 
kods 

Pavisam 

tai skaitā 
zinātniskie 

darbi veikti ... 
zinātniskajā 

iestādē 

A B 1 2 

Kopējie izdevumi  1300 1984448  1895480 
tai skaitā: 
Kārtējie izdevumi 

1310 1399424  1310456 

tai skaitā: 
darbaspēka izmaksas 

1311 1050481 1050481 

pārējie kārtējie izdevumi 1312 348943  259975 

Kapitālizdevumi 1320 585024 585024 

5.3. Zinātniskās institūcijas valsts finansējuma izlietojums  
pēc sociālekonomiskā mērķa 2012.  

 

Rindas 
kods 

Pavisam 

tai skaitā 
zinātniskie 

darbi veikti ... 
zinātniskajā 

iestādē 

A B 1 2 

Valsts finansējums pētniecisko darbu veikšanai 32000 617074  613921 

  6.  Rūpnieciskā ražošana un tehnoloģija 32060 580967 577814 

12.  Fundamentālie pētījumi kādā no zinātņu 
nozarēm 

32120 36107 36107 

 

 

6. Pārskata gadā notikušās būtiskās pārmaiņas institūta struktūrā 

2013. gadā būtiskas pārmaiņas institūta struktūrā nav notikušas. 


